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Havupuut

Mänty + + + + + o

Kuusi + + + + + o

Lehtikuusi + + + + + o

Lehtipuut

Jalava + – + + + o

Kirsikka +1) – +1) – – o

Koivu + + + + + o

Leppä + + + + + o

Oliivi +1) – +1) – – o

Pyökki + + + + + o

Pähkinä, Amerikka +1) – +1) o o o

Saarni + + + + + o

Tammi + + + + + o

Vaahtera + + + o o o

Eksoottiset puut

Akaasia +1) – +1) +1) +1) o

Eukalyptus +1) – +1) o o o

Iroko – – – – – +

IPE – – – – – +

Jatoba +1) – – – – +

Jarrah, Australia + – + +1) + o

Mahonki – – – – – +

Pähkinä, Brasilia – – – – – +

Tiikeripuu +1) – – – – o

Tiikki +1) – +1) +1) +1) o

Wenge – – – – – +

Muut

Bambu +1) +1) – – – o

Korkki +1) +1) +1) + +1) o

OSB, hiottu +1) +1) +1) + +1) o

ÖLJYVAHA  
VÄRILLINEN
ÖLJYVAHA,  
muut sävyt

VÄRILLINEN 
ÖLJYVAHA,  
valkoiset

ÖLJYPETSI PUUVAHA,  
sävyt

ÖLJYVAHA  
1101

Puulajikohtaiset suositukset sisällä
Puulajin lisäksi lopputulokseen vaikuttavat mm. käsittelytapa, käsittelyolosuhteet,  
pinnan esivalmistelu, puun kunto ja käsittelyaineiden yhdistelmä.  
Suosittelemme koekäsittelyä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

+   = suositeltu

+1) = erittäin ohuelti
         (esim. lastalla)

o   = mahdollinen käyttää 

–   = ei suositeltu
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Yleiset suositukset sisätuotteille
Taulukon tarkoituksena on helpottaa oikean tuotteen valintaa. Valinnassa on kuitenkin suositusten lisäksi huomioitava 
käyttöolosuhteet sekä mahdollisten tuoteyhdistelmien merkitys lopputulokseen ja käyttökohteisiin.
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HOITOÖLJY

 
UVIWAX

 
INNE

 Lattiat

+ + – o + o1) + – –

 Portaat

+ + – o + o1) + – –

 Seinät ja katot

– – – + – – + + +

 Huonekalut

+ + + + + o1) + + –

 Työtasot

+ + + + + o1) + – –

 Väliovet

-- -- -- + -- – + + +

 Sisäikkunat

-- -- -- + -- – + – –

 Lelut

+ + + + + + + + +

 Kosteat tilat

+ + + + + o1) + – –

PUUPINNOILLE

+  = suositeltu;  o = mahdollinen käyttää;  o1) = mahdollinen käyttää, yleensä pohjusteena;  –  = ei suositeltu


